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Teil 7: Zertifikate Gber die Verwendbarkeit in Bauwerken -
Kennzeichnung mit dem Giitezeichen
Privatrechtliche Uberwachung und Zertifizierung

7.1 Geltungsbereich

Das Giitezeichen, eingetragen in folgende europai-
sche Markenregister:

Hessen Nr. 10596088 DPMA
Nordrhein-Westfalen Nr. 010380756 OAMI/OHIM
Rheinland-Pfalz Nr. 10647378

Dieser Teil 7 ist durch das Verbot der Kennzeichnung mit dem U-Zeichen fiir europa-
isch harmonisierte Produktnormen notwendig geworden. Bauprodukte, die die natio-
nalen Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV
TB) Abschnitt 1.2.3 und Anhang ABUG erfiillen, diirfen neben dem CE-Zeichen (s.
UZO Teil 3) auch das Giitezeichen tragen. Damit wird die Verwendbarkeit in Bauwer-
ken in Deutschland nachgewiesen. Das Zertifikat (ber die Verwendbarkeit in Bauwerken
bezieht sich nicht auf Produkteigenschaften, die bereits durch die CE-Kennzeichnung als Kenn-
zeichnung der Konformitat des Bauprodukts mit der erklarten Leistung und der Einhaltung der
geltenden Anforderungen in Bezug auf Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union enthalten
sind. Das Zertifikat und das Giitezeichen tragen dazu bei, den Schutz der Verwender von
Bauprodukten zu verbessern. Sie sind nicht von bestehenden Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der Union erfasst und stimmen mit den Vorrausetzungen des Erwdagungsgrundes
BauPVO (33) Uberein. Damit erfillt das Zertifikat ber die Verwendbarkeit den ,Vollzug des
Bauproduktenrechtes zur Umsetzung des EuGH Urteils Rechtssache C-100/13 vom
16.10.2014" des Ministerium fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen von Oktober 2016.

Die Verwendung des Giitezeichens ist in der jeweiligen Satzung der Gliteschutzgemeinschaften
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und diesem Teil der UZO geregelt.

Das Gutezeichen ist ein privatrechtliches Qualitatszeichen. Die Erteilung des Gltezeichens fir
Betonteile gem. diesem Teil der UZO erfolgt durch Zertifikate iiber die Verwendbarkeit in
Bauwerken entsprechend des aktuellen ,Verzeichnis Betonteile® der Giteschutzgemeinschaf-
ten Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Es ist der erkennbare Nachweis fir Auftraggeber, Kunden und Verbraucher darliber, dass Be-
tonteile die bestehenden gesetzlichen Anforderungen, die in der VV TB enthalten sind, sicher
einhalten.

UZO Teil 7: Zertifikate tiber die Verwendbarkeit in Bauwerken - Januar 2018
Seite 2



UZO Teil 7

Giiteschutz Giiteschutz Giiteschutz
Beton Rheinland-Pfalz Hessenbeton

Die Kennzeichnung der Betonteile mit dem Giitezeichen setzt voraus, dass eine regelmaBige
Fremdiberwachung der Produktionsprozesse und Materialpriifungen an den Bauteilen im Rah-
men der Fremdiberwachung erfolgen.

Uber die Systeme 2+, 3 und 4 nach EU-BauPVO fiir die Bewertung und Uberpriifung der Leis-
tungsbestandigkeit hinaus erfolgt eine kontinuierliche Fremdiberwachung nach DIN 18200 und
UZO Teil 4.

Fir die Ausgangsstoffe, die Produktion und/ oder die werkseigene Produktionskontrolle, setzt
die Erteilung von Zertifikaten iliber die Verwendbarkeit in Bauwerken eine umfassende
Uberpriifung folgender Aspekte im Rahmen der zweimal jahrlich stattfindenden Fremdiberwa-
chung voraus:

Personal, Ausgangsstoffe, Betonherstellung, Verarbeitung, die Produktionsprozesse, die werks-
eigene Produktionskontrolle, Dokumentation, die Lieferunterlagen einschl. AuBendarstellung,
Kennzeichnung.

Dieser Teil 7 der Zertifizierungsordnung regelt die hierfiur erforderliche Fremdiberwachung,
Produktprifung und Zertifizierung der Beton- und Fertigteilwerke durch die Giteschutzgemein-
schaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

7.2 Voraussetzungen

(1) Voraussetzungen fir die Aufnahme der Fremdiberwachung ist das Einhalten der
Anforderungen der jeweiligen gultigen Europaischen harmonisierten Produktnormen mit
den rechtlich giltigen nationalen Anforderungen (VV TB und Anhang ABUG). Sollte es
eine national glltige Produktnorm (z.B. DIN V 1201) geben, werden die Anforderungen
dieser Norm zu Grunde gelegt.

(2) Damit das Gutezeichen durch ein Zertifikat Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken er-
teilt werden kann, muss zusatzlich zu den obengenannten Voraussetzungen das Einhal-
ten der Anforderungen, die in UZO Teil 4 enthalten sind, nachgewiesen werden.

7.3 Produktionskontrolle

(1) Die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist die vom Hersteller vorzunehmende
dokumentierte, kontinuierliche Uberwachung der Herstellung der Betonteile. Damit
weist der Hersteller nach, dass die von ihm hergestellten Produkte neben den Voraus-
setzungen gem. 7.2 zusatzlich den Anforderungen der Zertifizierungsordnung Teil 3 und
4 entsprechen.

(2) Fir die Durchflihrung ist der Hersteller verantwortlich. Anforderungen sowie Art, Um-
fang und Héaufigkeit der durchzufiihrenden Priifungen miissen den maBgebenden Uber-
wachungsgrundlagen (s. Abschnitt 7.2) entsprechen.

(3) Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen und mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

(4) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich MaBnahmen zur Ab-
stellung der Abweichungen zu ergreifen.

(5) Produkte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind angemessen zu kennzeichnen
oder auszusondern. Sie dirfen nicht mit dem Gltezeichen verkauft werden.
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7.4
7.4.1

(1)

(2)

7.4.2

(1)

(2)
(3)

7.4.3

(1)

(2)

Fremdiiberwachung
Allgemeines

Die mindestens zweimal jahrlich stattfindende Fremdiberwachung dient der Sicherstel-
lung der Ubereinstimmung von Betonteilen mit den Anforderungen der Zertifizierungs-
ordnung einschl. der maBgebenden technischen Spezifikationen.

Die Fremdiberwachung setzt sich aus der Erstinspektion (7.4.2), der Regelliber-
wachung (7.4.3) und bei Erfordernis aus zusatzlichen Sonderiberwachungen (7.4.4)
zusammen. In den einzelnen Uberwachungsschritten werden durch die Uberwachungs-
beauftragten Proben ausgewahlt. Diese werden im Auftrag der Hersteller geprift, die
Ergebnisse werden fir die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Glitezeichens herange-
zogen.

Erstinspektion

Die Erstinspektion besteht aus der Uberpriifung des Herstellwerkes und der WPK sowie

der Erstprifung des Bauprodukts. Sie dient der Feststellung, dass

- Die sich aus der VV TB ergebenden Anforderungen erflillt werden,

- die personellen Voraussetzungen und die geratemaBige Ausstattung flr eine standi-
ge ordnungsgemaBe Herstellung und eine entsprechende WPK geeignet sind,

- die Produktionsprozesse jederzeit beherrschbar verlaufen,

- ein System der Werkseigenen Produktionskontrolle vorhanden ist, einschlieBlich ei-
ner laufenden Dokumentation,

- mit der laufenden regelmaBigen Fremdiberwachung des Werkes begonnen werden
kann.

Art und Umfang der Erstinspektion des Werkes entsprechen mindestens dem gleichen

Umfang der Regeliiberwachung.

Ist die Erstinspektion 6 Monate nach Beantragung und Produktionsaufnahme noch nicht

abgeschlossen, bzw. konnte dem Herstellwerk in diesem Zeitraum noch kein Zertifika-

ten iiber die Verwendbarkeit in Bauwerken erteilt werden, so kann die zustandige

Glteschutzgemeinschaft ihm gegenuber die Tatigkeit einstellen.

Regeliiberwachung

Die Regeliberwachung umfasst die regelméaBige Inspektion und Beurteilung des Wer-
kes, der WPK und der Bauprodukte. Hierzu gehdren auch die regelmaBige Probenahme
sowie Produktpriifung und die Priifung der ordnungsgemaBen Kennzeichnung der Be-
tonteile mit dem Gitezeichen. Sie wird vom Giteschutz Beton unter Einschaltung sach-
verstandiger Uberwachungsbeauftragter durchgefiihrt.

Die Regeliiberwachung der Herstellbetriebe wird durch die Uberwachungsbeauftragten
in der Regel zweimal jahrlich vorgenommen. In Gegenwart des Herstellers (Firmeninha-
ber oder dessen Beauftragtem) priifen sie
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(3)
(4)

(3)

(6)

(7)

7.4.4
(1)
(2)

- ob die Anforderungen der VV TB dauerhaft erfiillt werden,

- die Aufzeichnungen Uber Erstpriifungen und die WPK auf Ubereinstimmung mit den
maBgebenden Uberwachungsgrundlagen,

- die verwendeten Ausgangsstoffe,

- den laufenden Produktionsprozess,

- die Riickverfolgbarkeit der Produkte,

- die technischen Einrichtungen des Werkes sowie

- die regelmaBige Schulung des technischen Personals.

Produktprifungen im Rahmen der Regeliiberwachung sind zu veranlassen, wenn nicht
bereits flr andere Zertifikate (z.B. 6.0) vorgesehen.
Die Hersteller haben

- den Uberwachungsbeauftragten Einblick in alle Aufzeichnungen (elektronische/
schriftliche), die im Zusammenhang mit der Fremdiberwachung stehen, zu gewah-
ren,

- das Betreten ihrer Werke und ihrer Produktion auch ohne vorherige Anmeldung
wahrend der Arbeitszeit zu ermdglichen und

- Proben nach Auswahl der Uberwachungsbeauftragten zur Verfligung zu stellen.

Die Uberwachungsbeauftragten unterliegen der Schweigepflicht Gber alle mit ihrer T&-
tigkeit in Zusammenhang stehenden Feststellungen. Eine Beratung der Hersteller ist
den Giiteschutzgemeinschaften und ihren Uberwachungsbeauftragten untersagt.

Die Uberwachungsbeauftragten fassen die Feststellungen in Uberwachungsberichten
zusammen. Die Uberwachungsberichte sind modular aufgebaut und enthalten Feststel-
lungen zu allen Betonteilen, fir die gemaB Verzeichnis Betonteile ein giiltiges Zertifikat
vorliegt. Sie enthalten mindestens folgende Angaben:

- Hersteller und Werk,

- zustdndige Prifstelle flir die WPK,

- Verzeichnisnummern der Uberwachten Produkte,

- Angabe der zutreffenden technischen Spezifikationen,

- Verwendete Ausgangsstoffe

- Vollstéandigkeit der Ergebnisse der WPK einschlieBlich deren Bewertung,
- ggf. Anordnung zur Korrektur der festgestellten Abweichungen,
- Ort und Tag des Uberwachungsbesuchs,

- Teilnehmer seitens der Uberwachungsstelle und des Werkes,

- Unterschrift des Uberwachungsbeauftragten und des Leiters,

- Beurteilung einschl. evtl. notwendiger Auflagen und MaBnahmen
- Stempel der Uberwachungsstelle.

Der Uberwachungsbericht und die Priifzeugnisse (iber Materialpriifungen der Betonteile
werden von der Zertifizierungsstelle dem Hersteller zur Verfiigung gestellt.

Uberwachungsberichte sind von der Zertifizierungsstelle 20 Jahre, vom Hersteller min-
destens 5 Jahre aufzubewahren.

Wenn festgestellt wird, dass die WPK und/oder das Bauprodukt den Anforderungen der
UZO oder den technischen Spezifikationen nicht entspricht oder andere Voraus-
setzungen nicht erflllt sind, wird der Hersteller aufgefordert, die Abweichungen inner-
halb einer von der Zertifizierungsstelle festzulegenden Frist zu beseitigen.

Sonderiiberwachung

Bei schwerwiegenden Abweichungen wird eine Sonderiiberwachung einschlieBlich Pro-
benahme und Produktprifung durchgefihrt.

Art und Umfang von Sonderiberwachungen sind deren Zweck entsprechend festzulegen
und finden statt
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(3)

7.4.5

- als Wiederholungsprifung nach Nichtbestehen einer Regeliiberwachung,

- nach Ruhen der Produktion fir eine Dauer von mehr als sechs Monaten, sofern es
sich um eine laufende Produktion handelt,

- auf zu begriindende Anordnung des Leiters der Uberwachungs- und/oder Zertifizie-
rungsstelle,

- als Reaktion auf Beschwerden von Anwendern/ Auftraggebern gegen die zertifizier-
ten Betonteile

- auf Antrag des Herstellwerkes,

- auf Veranlassung einer zustandigen Behdorde.

Soweit nicht anderweitig geregelt, wird der Umfang von Sonderiberwachungen vom
Leiter der zustandigen Uberwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle festgelegt.

Wird die Sondertiberwachung nicht bestanden, werden MaBnahmen gemaB Abschn. 1.7
ergriffen.

Produktpriifungen im Rahmen der Fremdiiberwachung

7.4.5.1 Probenahme

(1)

(2)

(3)
(4)

(3)

(6)

Die Probenahme erfolgt nach statistischen Grundsatzen und ist zu protokollieren. So-
weit flr die Entnahme Gerdate und Hilfskrafte erforderlich sind, hat sie der Hersteller zur
Verfligung zu stellen.

Die Proben bzw. fertigen Produkte werden nach Ermessen des Uberwachungsbeauftrag-
ten aus der Fertigung oder aus dem Lagerbestand entnommen. Vom Hersteller eindeu-
tig als fehlerhaft gekennzeichnete und getrennt gelagerte Proben bzw. Produkte sind
von der Probenahme auszuschlieBen.

Die Proben sind vom Uberwachungsbeauftragten unverwechselbar zu kennzeichnen.
Sollen im Rahmen der Fremdiiberwachung bereits ausgelieferte Baustoffe oder Bauteile
zur Prifung entnommen werden, ist der Hersteller zu unterrichten und die Zustimmung
des Empfangers einzuholen. Soweit der Hersteller bei der Probenahme nicht zugegen
sein kann, ist er Uber die erfolgte Entnahme und Kennzeichnung der Proben zu unter-
richten. Der Hersteller ist verpflichtet, Ersatz flr die zur Priifung enthommenen Proben
zu liefern.

Die Proben sind der vom Uberwachungsbeauftragten in Abstimmung mit dem Hersteller
festgelegten Prifstelle unverandert und fristgerecht zuzufihren. Als Priifstelle werden
nur Institutionen eingesetzt, wie in der UZO Teil 6 geregelt. Die im Rahmen der Pro-
benahme entstehenden Transportkosten zur Prifstelle, Prifungs- und Entsorgungskos-
ten der Proben tragt der Hersteller.

Die Nichteinlieferung von gekennzeichneten und ausgewdhlten Proben fiuhrt zu einer
Verwarnung in der betreffenden Produktgruppe.

7.4.5.2 Produktpriifungen

(1)

(2)
(3)
(4)

Mit der Prifung der Proben werden Prifstellen beauftragt, die durch die zustédndige G-
teschutzgemeinschaft zugelassen sind, und mit denen feste Vertrage geschlossen wur-
den.

Die Prifstelle prift die ihr zugeleiteten Proben nach den maBgebenden technischen
Spezifikationen.

Die von der Prifstelle ausgestellten Prifberichte Gber Produktpriifungen im Rahmen der
Fremdiiberwachung miissen der Uberwachungsstelle im Original Gbermittelt werden.
Nach Bewertung durch die Zertifizierungsstelle werden die Prifergebnisse an den Her-
steller Gbermittelt.
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7.5

(1)
(2)

(3)
(4)

(3)

(6)

7.6
(1)

(2)

7.7

7.7.1

(1)

(2)

Erteilung und Giiltigkeit von Zertifikaten liber die Verwendbarkeit
in Bauwerken

Herstellern von Betonteilen wird bezogen auf ein Herstellwerk und Bauprodukt geman
Verzeichnis Betonteile ein Zertifikat Gber die Verwendbarkeit in Bauwerken erteilt.
Voraussetzung flr die Erteilung eines Zertifikat Gber die Verwendbarkeit in Bauwerken
ist ein positives Ergebnis der Erstinspektion einschlieBlich Produktprifungen fir die be-
treffenden Produkte.

Die Erteilung des Zertifikat Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken erfolgt durch den
Leiter der Zertifizierungsstelle oder durch dessen Stellvertreter.

Hat der Hersteller die Regelliberwachung oder die Sonderiiberwachung bestanden, wird
die Glltigkeit des Zertifikat Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken vom Leiter der Zerti-
fizierungsstelle bescheinigt.

Zertifikate Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken sind unbefristet glltig. Samtliche
Zertifikat Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken werden mit einem QR-Code versehen,
mit dem die Mdglichkeit besteht, eine Giiltigkeitspriifung mit geeigneten Endgeraten
(z.B. Smartphones) durchzufiihren.

Das Zertifikat Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken bezieht sich nicht auf Produktei-
genschaften, die bereits durch die CE-Kennzeichnung als Kennzeichnung der Konformi-
tat des Bauprodukts mit der erkldarten Leistung und der Einhaltung der geltenden Anfor-
derungen in Bezug auf Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union enthalten sind. Das
Zertifikat und das Glitezeichen tragen dazu bei, den Schutz der Verwender von Bau-
produkten zu verbessern, sind nicht von bestehenden Harmonisierungsrechtsvorschrif-
ten der Union erfasst und stimmen mit den Vorrausetzungen des Erwagungsgrundes
BauPVO (33) Uberein.

Kennzeichnung mit dem Giitezeichen

Hersteller sind verpflichtet, Produkte, flir die ein Zertifikat tUber die Verwendbarkeit in
Bauwerken erteilt ist, mit dem Gltezeichen und sonstigen notwendigen Angaben gemaf
Uberwachungsgrundlagen zu kennzeichnen. Das Giitezeichen darf mit der Bezeichnung
~Guteschutz Hessenbeton", ,Gilteschutz Beton™ (NRW) oder ,Glteschutz Rheinland-
Pfalz", je nach zustandiger Gliteschutzgemeinschaft, erganzt werden.

Wenn eine Kennzeichnung an den Produkten nicht mdglich ist, muss ersatzweise eine
Kennzeichnung auf dem Lieferschein erfolgen. Hinsichtlich der Angaben auf dem Liefer-
schein gilt Absatz (1) entsprechend.

Bewertung und Folgen von Abweichungen
Allgemeines

Abweichungen von den geltenden technischen Spezifikationen werden auf der Grundla-
ge der Fremdiiberwachungsberichte und Priifberichte vom Leiter der Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle festgestellt. Im Rahmen der WPK festgestellte und unverzig-
lich behobene Mangel sind nicht zu beanstanden.

Abweichungen werden nach deren Schweregrad eingestuft als
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(3)

7.7.2

(1)

(2)

(3)

7.7.3

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
7.7.4

(1)

(2)

- leichte Abweichung,
- mittlere Abweichung oder
- schwere Abweichung.

Werden bei einer Fremdiberwachung in einer Produktgruppe mehrere Abweichungen
von den technischen Spezifikationen festgestellt, so gelten sie als eine Abweichung. Die
Bewertung erfolgt auf der Grundlage der schwerwiegendsten Abweichung.

Leichte Abweichung

Eine leichte Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen ver-
stoBen wurde, dies aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Eigenschaften des Pro-
duktes hat.

Bei einer leichten Abweichung wird der Hersteller von der Uberwachungs- und/oder
Zertifizierungsstelle darauf hingewiesen. Muss dieser Hinweis bei der nachsten Regel-
Uberwachung wiederholt werden, wird eine Auflage (mit Fristsetzung) erteilt.

Die Bewertung im Uberwachungsbericht lautet ,bestanden®, verbunden mit dokumen-
tierten Hinweisen auf der ersten Seite.

Mittlere Abweichung

Eine mittlere Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen
verstoBen wurde, diese Abweichung aber nicht mehr als ,leicht® und noch nicht als
~schwer" einzustufen ist. Eine mittlere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer leich-
ten Abweichung ausgesprochene Auflagen der Uberwachungs- und/oder Zertifizierungs-
stelle nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfllt werden.

Je nach Art der Abweichung kann das Uberwachungs- bzw. Priifergebnis als ,bestan-
den" oder ,nicht bestanden™ bewertet werden.

Folge einer mittleren Abweichung ist eine Ermahnung mit der Auflage, dass der Her-
steller MaBnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichun-
gen zu treffen und nachzuweisen hat.

Wird bei einer mittleren Abweichung die Bewertung , nicht bestanden™ ausgesprochen,
hat innerhalb einer angemessen kurzen Frist, die einen Monat nicht Gberschreiten soll,
eine Sondertberwachung zu erfolgen.

Die Bewertung im Uberwachungsbericht lautet ,nicht bestanden®.

Schwere Abweichung

Eine schwere Abweichung (Bewertung: ,nicht bestanden™) liegt vor, wenn die Ergebnis-
se einer Produktprifung im Rahmen der Fremdiberwachung ausweisen, dass die Probe
wesentlichen technischen Spezifikationen nicht entspricht oder wenn die werkseigene
Produktionskontrolle Uberhaupt nicht durchgeflihrt und/oder in vergleichbarer Weise
geltende Bestimmungen so missachtet worden sind, dass eine ordnungsgemaBe Her-
stellung und Lieferung des Produktes mit Sicherheit nicht mehr gewahrleistet ist. Eine
schwere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer mittleren Abweichung ausgespro-
chene Auflagen der Uberwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle nicht, nicht fristge-
recht oder nicht hinreichend erfillt werden.

Folge einer schweren Abweichung ist eine Verwarnung mit der Auflage, dass der Her-
steller MaBnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichun-
gen zu treffen und nachzuweisen hat. Die Erflllung der Auflagen ist im Rahmen einer
Sonderiberwachung nachzuweisen, die in einer festgelegten Frist zu erfolgen hat.
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Eine Verwarnung kann auch ausgesprochen werden, wenn die entnommenen Proben
nicht, nicht vollstandig, nicht fristgerecht oder verandert der festgelegten Prifstelle zu-
gefuhrt werden.

Ungiiltigkeitserklarung von Zertifikaten iiber die Verwendbarkeit
in Bauwerken (Entzug)

Zertifikate Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken werden durch die Zertifizierungsstelle
fir unglltig erklart und die Fremdiberwachung eingestellt, wenn fiir die betreffende
Produktgruppe

- die Produktion auf Dauer eingestellt worden ist,

- Uber einen Zeitraum von 2 Jahren nicht produziert wurde,

- nach vorheriger Verwarnung die durchgeflihrte Sonderiiberwachung wiederum ein
negatives Ergebnis hat,

- nach erfolgter Verwarnung die entnommenen Proben innerhalb der festgesetzten
Frist nicht, nicht vollsténdig oder verdndert an die festgelegte Prifstelle gesandt
werden.

Bei schwerwiegenden Zuwiderhandlungen gegen maBgebende Uberwachungsgrundla-

gen oder gegen die UZO kann auch ohne vorherige Verwarnung ein Zertifikat Gber die

Verwendbarkeit in Bauwerken fir ungliltig erklart werden.

Zertifikate Uber die Verwendbarkeit in Bauwerken werden auch fiir unglltig erklart,

wenn die Mitgliedschaft beendet wurde.

Ist ein Zertifikat Gber die Verwendbarkeit in Bauwerken fir unglltig erklart worden, so

dirfen die Betonteile ab dem Zeitpunkt der Unglltigkeit nicht mehr mit dem Gltezei-

chen gekennzeichnet werden. Auch auf den zugehérigen Verkaufs- und Lieferunterlagen
darf nicht mehr auf das Giltezeichen hingewiesen werden.

Die Zertifikate werden in der Datenbank ungiiltig gemacht. Die Ungiiltigkeit ist Gber

eine Verknlpfung sofort auf den Internetseiten sichtbar. Die Gultigkeit der Zertifikate

kann jederzeit mittels QR-Code, welcher auf jedem Zertifikat aufgebracht ist, geprift
werden.

Rechtsbehelfe

Hersteller kénnen gegen Bescheide Uber MaBnahmen bei Nichterfiillung der Anforderungen
innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung direkt beim Fachausschuss zur Sicherung der Unpar-
teilichkeit (FASU) Widerspruch einlegen. Erganzend kann auch das in der Satzung festgelegte
Schiedsgericht angerufen werden.

7.10 Verzeichnis der Giitezeicheninhaber

Der Glteschutz Beton verdffentlicht ein Verzeichnis der Uberwachten Hersteller (Gltezeichen-
inhaber). Darin sind neben den Firmenanschriften diejenigen Produktgruppen angegeben, fir
die Produktzertifikate erteilt wurden.

7.11 Ubergangsregelungen

Diese UZO-Teil 7 ersetzt die UZO-Teil 7 vom November 2016
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